
Nazwa 

kwalifikacji: Organizacja procesu przeróbki kopalin stałych
Oznaczenie 

kwalifikacji: GIW.11

Numer zadania: 02
Kod arkusza: GIW.11-02-22.01-SG_zo
Wersja arkusza: SG

Lp. Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

R.1

Rezultat 1:   Fragment schematu technologicznego II ciągu w Zakładzie 

Wzbogacania Rud Miedzi BORNIT – rozdrabnianie i klasyfikacja w węźle 

domielania - rysunek 1

R.1.1 W polu 1. zapisano: 0-2,0 mm

R.1.2 W polu 2. zapisano: młyn bębnowy cylpepsowy

R.1.3 W polu 3. zapisano: 0-1,0 mm

R.1.4 W polu 4. zapisano: Hydrocyklon

R.1.5 W polu 5. zapisano: 0,5-1,0 mm

R.1.6 W polu 6. zapisano: 40,0%

R.1.7 W polu 7. zapisano: 0-0,5 mm

R.2

Rezultat 2:  Fragment schematu technologicznego II ciągu w Zakładzie 

Wzbogacania Rud Miedzi BORNIT – wzbogacanie flotacyjne w węźle 

domielania - rysunek 2

R.2.1 W polu 8. zapisano: maszyna flotacyjna

R.2.2 W polu 9. zapisano: 160,0 Mg/h

R.2.3 W polu 10. zapisano: 43,5%

R.2.4 W polu 11. zapisano: 13,0%

R.2.5 W polu 12. zapisano: 56,5%

R.3
Rezultat 3:  Charakterystyka pracy węzła flotacji głównej na I ciągu 

technologicznym w Zakładzie Wzbogacania Rud Miedzi BORNIT - tabela 2

R.3.1 W polu "w dniu tygodnia" w pytaniu pierwszym zapisano: środa

R.3.2 W polu "w dniu tygodnia" w pytaniu drugim zapisano: czwartek

R.3.3

W polu "Odpowiedź" w pytaniu trzecim zapisano w wierszu "środa" wartość w 

zakresie: 

5,2-5,6% (podana liczba z dokładnością do 0,1)

R.3.4
W polu "Odpowiedź" w pytaniu trzecim zapisano w wierszu "czwartek" wartość w 

zakresie:  4,8-5,2% (podana liczba z dokładnością do 0,1)

R.3.5

W polu "Odpowiedź" w pytaniu trzecim zapisano w wierszu "piątek" wartość w 

zakresie:

 5,8-6,2% (podana liczba z dokładnością do 0,1)

R.4

Rezultat 4: Nazwy procesów przeróbczych, maszyny oraz ich elementy 

budowy, stosowane w procesach przygotowawczych koncentratów 

miedziowych przed procesami pirometalurgicznymi - tabela 4

R.4.1
W kolumnie 2 zapisano kolejno w wierszach: zagęszczanie grawitacyjne, 

odwadnianie ciśnieniowe, suszenie termiczne

R.4.2 W kolumnie 3 w polu 1a. zapisano: zagęszczacz promieniowy DORRA

R.4.3 W kolumnie 3 w polu 2a. zapisano: prasa filtracyjna

R.4.4 W kolumnie 3 w polu 3a. zapisano: suszarka bębnowa

R.4.5 W kolumnie 4 w polu 1b. zapisano: mechaniczne zgarniacze

R.4.6 W kolumnie 4 w polu 2b. zapisano: płyty membranowe

R.4.7 W kolumnie 4 w polu 3b. zapisano: komora spalania

R.5
Rezultat 5:  Wychody masowe koncentratu, masy metali w koncentracie oraz 

ich rynkowe wartości - tabela 7

R.5.1 W kolumnie 2 zapisano kolejno w wierszach: 1 588; 1 540; 1 574; 1 694

R.5.2 W kolumnie 3 zapisano kolejno w wierszach: 214; 199; 209; 224

R.5.3 W kolumnie 4 zapisano kolejno w wierszach: 5 307; 4 935; 5 183; 5 555

R.5.4 W kolumnie 5 zapisano kolejno w wierszach: 727; 685; 713; 749

R.5.5 W kolumnie 6 zapisano kolejno w wierszach: 1 610; 1 517; 1 579; 1 659

Przygotuj uczniów do egzaminu zawodowego na zawodowe.edu.pl
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